
窯土は山の尾根や谷によくあります。 灰色の部分が窯土です。耐火性あり、鉄分を含み、収縮率やや大 補修開始

最初に窯土の中の石やゴミを取り除きます。 次に足で練ります。 完成に近づきました。

天端の水平を見ています。 最後の微調整 日付も入りました。

九度の中側です。 完成です。 お疲れ様でした。

 平成２８年９月１４日（水）の日帰りで杣's特別編・第３回
（窯土の採取と炭焼窯九度の補修）を開催しました。

山から窯土（山の粘土）を採取し、平成４年に築炉した炭焼窯の九度（煙突）の補修を行いました。


